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Træets egenskaber:

• Træ er et naturmateriale og har fremragende egenskaber, såsom:
• Fasthed
• Elasticitet
• Støjisolering
• Let at bearbejde
• Naturligt udseende

af træ: Træ svulmer, når det absorberer fugt og krymper, når d et frigives.
F orek omsten af re vn er og fo rvræ ngninger i e n helt  naturlig  
konsekvens a f d ette.  Revner  gennem  udtørri ng f oreko mmer  oftere .  Rev nerne 

ikke bi liteten e ller  holdbar hede n ,  
Ifølge DIN  40 74 e r  tilladt,  så l ænge de i kke  påvi rke r hol dba rhe den negat ivt. 

Farve: T ræ er i kk e pla stik. De n ind ividuelle f orm, f arve og korn skab er et nat ur ligt farv espil på træet, e fter at d et er b levet f orarb ejdet .
Da træ va rierer  i tæthe d,  absorbe res far vepigment er ik ke j ævnt u nder træ im prægn ation  kedeltry k, hvilk et ska ber en and erledes farve der 
nor malt  ændrer  sig over  tid un der v irkning ern e af vejr et.  

Harpiks : Harp iks p å et nåletr æ overfl ad e er helt normalt. D et er  selv . I løbet af d et fø rste forarbejdni ngen kan t ræ udsk ill e en 
vi s mængd e h arpiks.  Disse pl etter fje rne s med . Når  harpiks  er  o verfl aden  n orm alt hurtigt  .  Som et res ul tat, det  s pontant 
falder a f. De t ka n  også  fjern es  ved hjælp  af et f ly. 

Pith: M  kan f ind es i hj af træet. D et   er sig fra det træ: fa rven er mø rkere, og den ha r en DQGHQ�st ruktur. N år
træet  er  b  kan det h elt e ller  delv ist  synligt. n aturlige  ud   Det er  n og le forveksles  med t ræ råd ne.

og f lammer: Disse ka rakteristiske f or tr æ og giver hver træty pe et  u dseende . K udgør en del af af t ræ
og var ier er i  størrel se o g ant al i  . P å trods af  o mhy ggelige  kvalitet s inspek tioner f alder knuder  nogle  gange ud i t ørt .  D ette kan  aldrig 
hel t undgås og  betyder i kke  nogen  for ringels e af  kvaliteten. 

Grønne / imprægnerin g: Små ��grø pOHWWHU�kan  ses p å fl aden af t ræ . Disse ��er har mlø se saltkr ,
komb ineres m ed  n på træets o verf lade sse  falmer eft er tid. S å danne  blomster  dannes i kke efter
neds ænkning  im præ gneri ng. D erfor kan krystallerne  på ov erf lade n be trag tes som  en  kval itetsfunk tion;  en  omhygge lig 
proc es  ved h  af  imp nering. 

Ru pletter og kanter: Selv de n st¡UVWH�omhu pro dukti pr ocessen ka n ru plet og  ikke a ltid und gås.
Der  fore komm e ru  pletter , især i de o mr åder , hvor  , og  i træ fibre , d er stri der mo d for arb ejdningsr 
I tilf ælde  af  krydss nit o g afs lutte r små fib erred   som f ølge  af forarb ejd ni ng dia go nalt på træfi brene.

Salt dannelse: Imprægneret tr æ kan syn es at ha ve salt på y i den. Dette er fakti sk harpiks, der bl iver gul / g røn, når træ e r impr  
neret. Disse pl etter fo rsvind er efter et s tykke  ti d.

: Disse e r for  af s må tr æ ædende ins ekter. 
All e såd anne in  fjernes, f ør træet  for arbejd es  til det ende lige  pro .  Det har  a t g øre .

Svampe og blå mærker:
Træ i ægneret u nder try k bliver m eget fugtig , på grund hvi l træ ka n blive �påv irk et af melGXJog sva mpe, især i sommer sæsonen . De
f orsvinder  ti d og  kan  nemt  fjerne s m ed hånde n.  Svamp ene  har in gen in dfl ydelse  på  kva liteten st yrken af kva liteten  og st yrke n af 
træe t.  Du k an fjer ne ly s sv  ved  hjæl p af edd ike ell er   Spray, la d i 30 m inutte r de ref ter
vas ke af.  Hårdt ra  om rå k an fjernes  ved hj ælp af , der holde r klo r (f.eks. 

Tyggegummi:

Løvtræ inde holder tyg um mi. DHWWH�e r en bru n stof, der fri g ives fra træet på g rund a f reg n og va rme. De t kan m isfar ve de om givende dele. �'H�IOHVWH�
WU VRUWHU�XGVNLOOHU�HQ�Y VNH��GHU�NDQ�VPLWWH�DI�Sn�Y JJH�RJ�IOLVHU��LV U�KYLV�WHUUDVVHQ�DOWDQHQ�HU�K YHW��(YHQWXHO�ERUWYDVNQLQJ�NDQ�IRUHWDJHV�
PHG�R[DOV\UH

/ dimen s ionelle forskel le: En typisk tr æ egens kab er ændring en i vo lumen g en nem fug t absorpt ion eller . Dett e ka n ændre  
træ ets  e og   e y deligt  – længden kun lidt.  Ved at  intro ducere d en  beskyttende  im gnerin løsning leve res vores  træ  eret 
un der tryk m ed  en høj tr gt ig hed æn gigt af vejr et – sol eller  re gn –  slipper fugten  ent en hurtigt  eller langso mt.  Træ sv ulmer  eller , som  en ���� 

tion på  en ten ab sorbere ell er  miste f ugt. Tolera ncer i trædi m ion er er derfor n atur lige, og  en de fekt. Da tr æ er prod ukt og ka n sv ulme  op 
ell er  krympe,  kan  de dimensi oner, der  er  angi vet i dette k atalo g, afv ige en smule fra produkt .

Særlige e genskaber  af lærk / douglas træ:
Fine savet lærk / douglas har et højt f ugtindhold. Under opbeva ring 
behandling,  kan  denne fugt før e til u dv iklin g af svamp i træ et. behandler 

alle  frisk  savede  lærk /  douglas  med en  anti-svamp/ anti-blå mærk er , 
der  hjælper med  at undgå  dette så meget  som m uligt.
De t er  desværre ikke muligt a t stoppe dette helt. H vis  du købe r eller b ygger
en attraktiv lærk / d ouglas projekt eller konstruktion lav et  af frisk savet træ,
skal du tage hensyn til, at træet vil skrumpe med mindst 4% efter for arbejd 
ning . Det b etyder, at om hygge ligt sat sammen velfærdige strukturer kan 
forekom memindre  attraktiveove r tid.  For at for hindre dette sker, anbe faler vi 
brug en a f kunst igtt ørret  læ rk / douglas. 

Forstået af, at træ er et naturprodukt og svulme op
eller krym pe, kan de dimensioner, der er angivet i dette
katalog afvi ge en sm ule fra det le verede  produkts 
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